PRODUKTO DUOMENJ LAPAS

Q8 Induco 29

Paskirtis

0 Q8 Induco marks alyvos — tajvairios paskirties pramonds alyvos.

0 Alyvos taip apdirbtos, kad net po ilgos eksplogtachepakeiia spalvos.

Privalumai

0 Atsparios oksidacijai ir spalvos kitimui

o Sviesios spalvos

o Kaitinant maZai garuoja

o Turi nedaug aromatiniangliavandenili

0 Atitinka standarto FDA 178.3620 (c) reikalavimus

Savybés

Specifikacijos Metodas |Vienetai
K lasé/tipas 29
Klampos klag 29
IAbsoliutus tankis prie 15¢ D 405z kg/m3 869
Kinematire klampa prie 40°C D 44¢ mm?/s 29.0
Kinematire klampa prie 50° D 44¢ mm?/s 19.6
Kinematire klampa prie 100° D 44t mm?/s 5.02
Pastovi klampos kla& D 214( - 0.814
Spalve D 150( - LO.5
Plitipsnio temperata D 92 °C 214
Stingimo temperata D 97 °C -12
Suangtjusios nuoédos, Ram: D 524 mass % 0.06
Bendras figStinis skalius D 974 mg KOH/g| <0.03
LuZio rodiklis n20/C D 121¢ - 1.479
Lazio atkarp. D 214( - 1.044
Anilino taSka D 611 °C 101
Pelene D 482 mass % <0.01
Nuodegos kaitinant, :3°C, 3 h D 6/1P 4 | mass % 0.4
UV spinduliy rezorbcija, 260 nm 1/g ¢ D 200¢ - 0.7
)Angliavandeniliy charakteristika. Anglies atom D 214( % 4
Aromatiniai Ziede
)Angliavandeniliy charakteristika. Anglies atom D 214( % 30
Nafteniniai Ziede
IAngliavandeniliy charakteristika. Anglies atomai: D 214( % 66
Parafinires grandigs
Molio gelio rezorbcija. Asfalten D 2007 masgs % <0.1
Molio gelio rezorbcija. Poliniai jungini D 2007 mass % 0.2
Molio gelio rezorbcija. Aromatiniai angliavandeni D 20(7 mass % 26.3
Molio gelio rezorbcija. Prisotintieji angliavandéai D 2007 mass % 73.5
DMSO ekstrakte IP 34¢ % <1

Auk&Eiau mireti skakitiai néra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamytpaklaid, ribose.
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